SOMIS

Ferrofos® 8509

Korozijos inhibitorius skirtas vandens ausinimo sistemoms, visam organiniam ausinimo
vandens apdirbimui, kai pH ribos nuo 8,2 iki 9,0

PANAUDOJIMAS

Ferrofos® 8509 yra naudojamas auginimo
vandens apdirbimui, skirtas uzkirsti kelig plieno
vario ir vario lydiniy korozijai, kalkiy nuosédy,
susidarymui atvirose ausinimo sistemose.

PRODUKTO APRASYMAS

Ferrofos® 8509 yra skystas miinys susidedantis
iS fosfoninés rugsties, polikarboksilatinés
rigsties ir vario inhibitoriaus.

ISvaizda: Skaidrus, rudas
skystis

Tankis 1,16 + 0,03 g/cm?

(20°C/68°F):

pH (1% tirpalo): 2,0+0,3

Jautrumas Zemiau -4 °C
uzsalimui:
Klampumas: < 30 mPa/s

Bendras P kiekis
(apskaiciuotas
pagal PO*):

9,0+ 0,4 %

POVEIKIS APLINKAI

Ferrofos® 8509 sudétyje néra cinko. Produktas
yra nelakus ir nedegus. Papildoma informacijq
zitréti saugos duomeny lapuose.

VEIKIMO METODAS

1. Ferrofos® 8509 blokuodamas kristaly augima,
neleidzia susidaryti nuoviroms (Threshold
efektas). Stabilizavimo metu, amorfinés
nuosédos yra iSskaidomos, apsaugant sistemos
dalis nuo kietyjy nuoviry susidarymo. Sios
nuoviros pasalinimos drenavimo metu.

2. Ferrofos® 8509 optimaliai slopina korozija
lengvo plieno ir vario lydiniuose.

2.1. Lengvo plieno korozija slopinama,
suformuojant apsauginj sluoksnj, dél vienos is$
fosfoniniy riigs¢iy sinerginio poveikio kartu Ca®*
vandens jonais.

2.2. Antriné korozija slopinama fosfoniniy ir
polikarboksilatiniy, riigsciy aukstomis
iSsklaidymo savybémis (sgnasy ir nuosédy ant
metaly pavirsiy prevencija).

2.3. Vario ir vario lydiniy korozijos slopinimas,
suformuojant vario inhibitoriaus apsauginj
sluoksnj.
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DOZAVIMAS

Dozavimas priklauso nuo daugelio faktoriy t.y.
koncentracijos koeficiento, kietumo, bendro
Sarmingumo, chloridy kiekio, temperatiros,
iSlaikymo indekso ir geriausiai yra parenkama
UAB "SOMIS” specialisty pagalba.

PRITAIKYMAS

Ferrofos® 8509 turi biti naudojamas
koncentruotas. Produkto dozavimas turi bati
nuolatinis ir proporcingas papildymo vandens
kiekiui bei atliekamas naudojant tinkama
maitinimo jranga.

Visos chemikalui tiekti reikalingos jrangos dalys,
kurios turi kontaktg su produktu, turi bati
pagamintos is rigsciai atspariy medziagy.
Pirmenybé turéty bati teikiama plastikams (PE,
PP, PVC) nei metalinéms medziagoms, dél
produkto sudétyje esancios fosfoninés rigsties
kompleksadario gebos.

Produktas | ausinimo sistema geriau turéty bati
ivedamas j arba pries tg taska, kur yra aukstas
maiSymosi intensyvumas.

ANALIZE

Ferrofos® 8509 kiekis gali biti kontroliuojamas
pagal PO,*> koncentracija. PO4> kiekio
nustatymas gali bati atliekmas tik po fosfoninés
rtgsties, esancios produkte, oksidacinio
skilimo.

Analizés metodas:

A2E-Organofosfatas

1 g/m? Ferrofos® 8509 = 0,09g/m?> PO,*

1 g/m® PO,* = 11,1 g/m? Ferrofos® 8509

ATSARGUMO PRIEMONES
Dél informacijos, praSome Ziliréti saugos
duomeny lapus.
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